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電子顕微鏡トバモライト系 3500倫

電子顕微鏡トパモライト系 10000倍

電子顕微鏡ゾノトライト系 35∞倍

電子顕微鏡 ゾノトライト系 10000倫
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近年の文化施設(収蔵官15分)における必要性の高い建材のひとつに調湿建材が挙げられます。

調湿建材の主な役割は、空調設備の補助的調湿は当然ながら、もうひとつは内壁構成です。

従来は全ての内装材料を天然木材主体で構成していましたが、最近は仕様・品質管理によ

るコスト増加に伴い、工業製品(調湿ケイ酸カルシウム板等)と木材の併用が増加しています。

そこで九州国立博物館様にご採用戴いた無機質系調湿材(オーエスライト)を内壁構成の観

点から、今回は長期安定性と室内空気汚染について考察しました。

回長期安定性(経年変化)

-
建築内装材に使用される繊維強化ケイ酸カルシウム板は、オートクレープP養生により生成した

ケイ酸カルシウム水和物を主成分としています。その組成によりトパモライト系とゾ、ノトライト系に

大別されます。オーエスライトはトパモライト系ケイ酸カルシウム板に属します。

ケイ酸カルシウム板は無機質材料であり、木材と比較した場合、「不燃性であるJ I寸法安定

性が高いJ Iシロアリ等の害虫を寄せ付けないJ といった特徴があります。

長期の使用においては、主要構成物がケイ酸カルシウム水和物で、あるため、空気中の炭酸ガ

スによる炭酸化の影響が考えられます。 文献等によるとケイ酸カルシウム板を強制的に炭酸化さ

せた場合、最終的にはケイ酸カルシウム水和物が非結品のシリカと炭酸カルシウム(カルサイト及

びパテライト)に分解するとされています。

一般に炭酸化が進むと材料の比重が大きくなり、若干の体積収縮と強度低下が起きるとされ

ていますが、もともと強度の高いトパモライト系の材料で、は、ゾノトライト系の材・料よりも影響が少

ないと考えられています。 (表一1参照)

また炭酸化が進むことで生成する非結品のシリカ(いわゆるシリカゲ、ル) は水分を吸着しやす

いため、調湿剤として使われる場合に吸混性能が向上する傾向を示すことになります。

圃かさ比重、曲げ強度及び組成(強制炭酸化による物性変化の実験例) [表ー 1 J

口 強制炭磁化の条件 : 炭酸ガス濃度 1 0% 温度 20.C 相対湿度 90% ロスレート協会技術論文集第36集 P35より

-ォーエスライト物性

試験項目 単位 物性値 試験方法

幽げ強度 U'~ B 

鎗liIJ単位係数 U'~ ~ 

圧縮強度 U'~ rnl ~1J;.'JfÆiIiIJ 

木ネジ保持カ N !MiIf!D!J中æ
--

釘引抜抵抗値 U'~を 中~ ~ 

炭酸化は肖温・多湿の環境下で炭酸ガス濃度が高いほど早く進行します。 しかしながら、 内

装材としての使用環境はこれらの項Hには当てはまらず、また使用する材料も十分な厚さを有

することから、オーエスライトは通常の使用において内部まで完全に炭酸化が進むことは考え難

いものといえます。

以上より、炭酸化による長期安定性への影響は材料の信頼性を損なうまでの強度低下の危険

性は無く、内装材として使用される限りオーエスライトは十分な耐久'性を持つ安定した材料といえます。

図室内空気汚染について

オーエスライトが内装材に素地仕上げまたは杉板目透かし貼り下地等に採用されるケースを

想定し、以下の試験を実施しました。

但し文化財への影響についての相関性は別として厚生労働省の室内濃度指針値を適用し

ています。

| オーエスライトの化学物質放散速度測定 [ 

|ご依頼…の…結果はいーも 1 

「室内空気汚染に係るガイドラインJによる厚生労働省の室内濃度指針値を下回る結果であった。 1 

{試験方法]

試験は、J IS A 1901 :2003 [小形チャンパ一法一建築材料の揮発'性有機化合物 (VOC) 、ホルム

アルデヒド他カルボニル化合物放散測定方法]に従い、小形チャンパ-ADPAC-SYSTEM (20リッ

トル)を使用して行なった。

[捕集及び分析条件]

20リットル小形チャンパーは湿度28士1 'Cの恒温槽内に設置し、空気清浄装置を通過した清浄空

気を相対湿度50:t5%に調湿した後に一定の換気量にて換気を行なった。

分析試料の捕集は、チャンパー内空気を捕集管に通気させて行なった。捕集時期は試験体をチャ

ンバー内に設置してから、 24時間換気後と試験体を設置する前の計2固とし た。 ADPAC

SYSTEMの概要を図-1 に、運転条件を表-2に、捕集条件を表-3に各々示す。

ホルムアルデヒド、アセトアルデヒドの分析には高速液体クロマトグラフ (HPLC) を用い、VOC7物

質及び:'TVOCの分析には加熱脱着装置、ガスクロマトグラフ質量分析計 (GC/MS) を用いた。

ホルムアルデヒド、アセトアルデヒドの分析条件を表-4(こ、 VOC7物質及びTVOCの分析条件を

表ー5、表-6に各々示す。
JIS A 1901 [チャンパ一法ー建築材料の揮発性有機化合物 (VOCl 、 ホルムアルデヒド他カルボニル化合物放散測定方法]

u m 。 n 。
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[図ー1] ADPAC-SYSTEMの概要

(測定物質に対応)
n責算流量計付)

(乾燥空気を50%RHに調湿)

恒温槽 (2S'C)

[表-2] チャンバー運転条件

温度 ~l土inl

湿度 m土M

換気回数 n m固~

試料負荷率 L

内容積 llID.!l 

[表-3] 繍集条件

-・.匝盈厄・・・ 捕集管 流速[ml'.iIm] -・lIñ軍?子扇町・・・

~::m3ltWil;""Ij'!ml [!I(!�4 il'j 
[t'.."li.mm製)E盟国

圃画調・ を充療した
[!I(!�4 

[表一4] ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド分析条件 (HPLC)

L 即時 | 騨製作所製 LC・10Avp型

圃・・・・置軍軍・・・・・

[表ー5] VOC分析条件 (加熱脱着装置)

~ 

主

排

気

内
侍ーーーー

空
気

-E照吉宮欄市圏

[;{'j 
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捕集管の条件 トラップ管の条件

-・・ 1m 霊，..圃 ~ トラップ温度 2γc 

-・・・・n~~l; ••• ~ 脱着温度 ~ 

-・・・・・.ilìJ.'述調高圃- iI!1iiml 脱着時間 iI!1iiml 

-À 盟理1m空軍・ l駘iiITill'II'il 出口スプリット流蚤 fi.li'imiiIIil 

i主) 力日熱脱着装置にliPerkinElmerATD400を使用した。

[表-6] VOC分析条件 (GC/MS)

ガスクロマトクラフ rjliIi!UiJ:!mTp?mieJ.i!;jmm:1. 

分際カラム Supelco SPB-1 60m 0.32, FT3~m 

カラム温度 rn'ìiJ101tM11 →10'C/min→~UïlfilIiJ， 

キャリアガス mnmm 
質量分析計 r:m:mr:llüTDrm;m~r;m 

イオン化法 [;IJ 

イオン化電流 wm  

イオン源温度 ~ 

測定モード [âI:JJ法

. 試験結果

チャンパー内濃度 (μrmDl

物質名 オーヱスライト
1 日経過後[tl1

I~ックグラウンド 定量下限値 室内濃度指針値

1 ホルムアルデヒト 3 く1 iIID: 

アセトアルデヒド ['.゚] ~ rn 
トル工ン ~ ['1;l! 

キシレン く 1 mt: 

:lilジクロロベンゼン く1 ~ 1 ~ 

>'.(.111] エチルベンゼン く 1 く 1 fCI:I,r,' 
スチレン く1 く1 f'-i''{': 

テトラデカン く 1 く1 1 [clCI': 

ノナナール く1 く 1 ~il 

�i''(.111] rIj fcIl ~m，: 

.放散速度の算出

放散速度[rm!lWì・I:f.
物質名

オーヱスライト 1 日経過後 定量下限値

ホルムアルデヒト ~ m 
アセトアルデヒド �l�1 m 

トルエン m ['.KﾕI 

キシレン ['.KﾕI m 
lliIジクロロベンゼン く['.KÕI ['.KﾕI 

~ エチルベンゼン くm m 
スチレン ~ m 
テトラデカン く['.KÕI m 
ノナナール く0.5 m 

il'lml [CI;J [I~ 

以上の結果より、オーエスライトについてはvoc等の放散は指針値以下を示しましたので、建

材としては安心して使用出来るものと考えます。オーエスライトは、パルプ以外を無機質材料のみ

で合成していることが大きな要因と思われます。
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放散速度は次式を用いて算出した。

EF= n'Ct/L ここに EF;放散速度 (μg/m2h)

n ; 換気回数(回Ih)

L ; 試料負荷率 (m2Im3)

CI ; 経過時間Iにおけるチャンパー内の化学物質濃度(μ91m3 )

• 19 


